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实验性无创兔颈椎间盘退变模型的建立
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　　摘要 　目的 :观察长时间异常应力环境下兔颈椎间盘的组织形态、基质生化成分和生物力学性能变

化 ,为防治颈椎病的研究提供动物模型和实验依据。方法 :选取 35 只家兔 ,随机分为对照组 (20 只) 、模

型组 (15 只) ,造模家兔颈椎处于低头屈曲 45°位异常应力环境下 5 h/ d。动物处死后 : ①颈椎间盘光镜

和电镜下观察组织形态学变化 ; ②免疫组化和生化方法测定基质胶原和蛋白聚糖 (proteoglycan , PG) 含

量和成分的变化 ; ③功能节段生物力学性能测试。比较各组间可能存在的差异。结果 : ①对照组颈椎间

盘组织形态、基质胶原和 PG含量和成分及生物力学性能无明显变化 ; ②模型组颈椎间盘发生软骨细胞

变性、坏死 ,髓核皱缩 ,纤维环胶原纤维变性、排列紊乱 ,软骨终板钙化、断裂 ,胶原纤维排列紊乱等组织

形态学改变。髓核和软骨终板中 PG总量、硫酸软骨素 (chondroitin sulphate ,CS)含量和 Ⅱ型胶原表达下

降 ,纤维环中 Ⅰ型胶原表达增加 ,椎间盘压缩、扭转生物力学性能下降 ,并随着异常应力作用时间的延长

而表现更为显著。结论 :长时间处于异常应力环境下能使兔颈椎间盘组织形态、基质生化成分及生物力

学性能均发生明显退行性改变 ,成功建立家兔颈椎间盘退变模型。
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Establishment of rabbitÄs experimental model for cervical intervertebral disc degeneration 　YIN G Hang ,
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Abstract Objective :To establish a new cervical intervertebral disc degeneration animal model by charac2
terizing the changes of cervical intervretebral disc histopathology , biochemistry and biomechanics associated

with disc degeneration through keeping the rabbits cervical spine into forty2five2degree flexion for five hours

once a day. Methods :Thirty2five Japanese white rabbits were randomly divided into control and model groups.

Rabbits of the model group were kept at forty2five2degree flexion for five hours once a day. After sacrificed : ①

Observing the histopathological changes under light microscopy and transmission electronic microscopy ; ②De2
termining collagen type Ⅰ, Ⅱand proteoglycan ( PG) components content ; ③ The regular biomechanical test

made on the function of spinal unit . Results :①Rabbits in the control group showed no histopathological ,bio2
chemical and biomechanical changes on cervical intervertebral disc ; ② In the model group , the pathological

changes of the intervertebral disc including : Spit of the annulus fibrosis ,dehydration of pulposus nucleus ,de2
rangement of the collagen of the annulus fibrosis ,calcification ,ossification and separation of the cartilage end2
plate ; PG content in the pulposus nucleus and the cartilage endplate decreased significantly ,while collagen type

Ⅰexpression increased. Biomechanical test showed an significant decrease of resist2compression character of

the intervertebral disc. The longer the flexion time ,the more significant the results were. Conclusion :A new in

vivo animal model was established by keeping the cervical spine into the abnormal stress condition.
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　　防止或延缓颈椎间盘退变的发生有助于从根本上防治颈

椎病。椎间盘退变的发生是多种因素综合作用的结果 ,近来

对颈椎病的大规模流行病学调查和颈椎的生物力学研究显

示 :异常生物力学因素是促进颈椎间盘退变的主要因素之一 ,

颈椎病的发生与人类颈椎长时间处于异常应力环境有关 [1 ] 。

因此 ,根据这一原理制作颈椎间盘退变动物模型 ,则能够较好

地显示与人颈椎间盘退变类似的动态过程 ,适合进行颈椎间

盘退变机制及防治方法与作用机制的研究。

1 　材料与方法

111 　实验动物与分组 　选用 35 只清洁级成年日本大耳白家
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兔 ,6 个月龄 ,体质量 210～310 kg ,性别不限 ,按体质量编号 ,

用随机抽签法分为 2 组。模型组 ( n = 15) :家兔固定于特定

的低头位架子上 ,使其颈椎处于低头屈曲 45°位。每天固定时

间为每次 5 h ,松解后笼中自由饲养。分别于固定造模开始后

1 ,2 ,3 个月各处死 5 只动物。对照组 ( n = 20) :家兔固定于相

同的架子上 ,但允许其颈部自由活动。固定时间同造模组 ,分

别于固定前及固定后 1 ,2 ,3 个月各处死 5 只动物。

112 　观察指标与方法

11211 　放射影像学变化 　各组动物同等条件下摄颈椎正侧

位片 (额定电压 55 KV) 。观察有无颈椎生理弧度改变、椎间

隙狭窄及骨质增生。比较各组间存在的差异。

11212 　组织形态学变化 　动物处死后完整取下 C4 ,5椎间盘 ,

4 %多聚甲醛固定 ,5 %硝酸脱钙 ,常规处理后石蜡包埋 ,正中

矢状切面切片 , HE 染色 ,Olympus BH22 型光学显微镜下观

察。并计算髓核活细胞数目、排列及软骨终板内软骨下骨内

血窦数目的变化 ,以个/ mm2 表示 ,以每组 10 张切片计算 ,对

所得均数行 t 检验。

11213 　超微结构观察 　取 C6 ,7椎间盘的下软骨终板 ,4 ℃的

215 %戊二醛溶液中固定 ,10 %EDTA22Na (p H714) 溶液脱钙

后 ,将软骨终板中央部位剪成 1 mm ×1 mm 大小的组织块 ,

1 %锇酸 PBS 固定液固定 ,乙醇梯度脱水 ,环氧树脂包埋 ,

L KB2700 ! 超薄切片机切片 ,H2500 透射电镜观察。

11214 　基质胶原和蛋白聚糖 (proteoglycan ,PG) 含量、成分的

分析和测定

(1) 基质胶原的免疫组化测定 :取 C5 ,6椎间盘 ,4 %多聚

甲醛固定 4 d ( 96 h) , 011 M PBS 漂洗 , 10 % EDTA22Na

(p H714) 溶液中脱钙 ,石蜡包埋 ,连续纵向切片 ,用 ABC 法观

察椎间盘组织内 Ⅰ、Ⅱ型胶原的表达。

(2) PG含量及成分的测定 :取 C5 ,6椎间盘 ,液氮速冻 ,

- 70 ℃保存后集中进行。①PG的提取 :用稀碱水解法和蛋

白水解法提取[2 ] 。②椎间盘基质 PG 总量测定 :阿利新蓝

(Alician blue) 法 ,结果换算成μg/ mg 湿重 ,进行统计学分析。

③硫酸软骨素 (chondroitin sulphate ,CS) 的测定 :用己糖醛酸

的地衣酚法定量测定 ,将结果换算成μg/ mg 湿重。④硫酸角

质素 (keratan sulphate , KS) 测定 :测定半乳糖含量可获得 KS

含量 ,换算成μg/ mg 湿重 ,以 CS/ KS 比值进行统计分析。⑤

透明质酸 (hyaluronic acid , HA) 测定 :用 HA 放免分析测定盒

(上海海军医学研究所)测定。

11215 　颈椎间盘的生物力学性能测定 　取材 C3 ,4完整的脊

柱功能节段 ,剔除周围肌肉 ,切断棘上韧带和棘间韧带 ,断开

关节突关节的连接 ,保留前纵韧带、后纵韧带和椎间盘 , YJ R2
5 型静态电阻应变仪及合作研制的微扭矩传感器 ,记录 M2<

扭转特性曲线 ,比较单位面积上的断裂强度 ,观察断裂时的损

伤类型 ;用 WDS2100 型材料试验机对椎间盘描记压缩特性曲

线 ,比较分析抗压强度、破坏时的最大形变。

113 　统计学处理 　计算资料以均数 ±标准差 ( �x ±s) 表示 ,

造模和对照组之间用 t 检验 ,多样本之间用方差分析 ,双侧

P < 0105为显著性差异。

2 　结果

211 　放射影像学变化 　各时间点两组家兔颈椎均未见明显

生理弧度改变、椎间隙狭窄、椎体前后缘及上下关节突骨质增

生等改变 (图 12a2d) 。

212 　组织形态学变化

21211 　光镜下组织病理学改变　对照组处理前家兔正常颈椎

间盘由纤维环、髓核和上下缘的软骨终板组成 ,纤维环环绕四

周、包绕髓核 ,其纤维呈致密板层状排列 ,前厚后薄 ,髓核居中 ,

其纤维排列较为疏松 ,纤维环和髓核之间有明显界限。终板软

骨结构完整 ,由关节软骨和生长软骨组成 ,关节软骨与髓核连

接 ,分为钙化层与非钙化层 ,两层之间有潮标 (tidemark) 分布 ,

生长软骨呈柱状排列 ,紧贴椎体。自然增龄过程 1～3 个月时

家兔颈椎间盘组织形态学表现基本相似 ,纤维环呈整齐完整的

板层状结构 ,终板完整 ,髓核居中。

与对照组相比 ,模型组则有明显不同表现 :造模 1 个月

时 ,纤维环结构尚完整 ,胶原纤维毛糙 ,呈轻度玻璃样变性 ,胶
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原纤维间成纤维细胞表达增多 ,髓核轻度皱缩 ,终板关节软骨

钙化层增厚 ,潮标向软骨表层推进。造模 2 个月时 ,纤维环外

层致密板层状结构消失 ,纤维肿胀、断裂 ,排列无序 ,内层出现

微小放射状裂隙 ,髓核沿该裂隙有轻微向后突出趋势 ,终板关

节软骨钙化层进一步增厚 ,仅剩一薄层透明关节软骨 ,生长软

骨下骨硬化 ,骨板增厚 ,软骨细胞退变 ,细胞核出现固缩、碎

裂、溶解。造模 3 个月时 ,纤维环出现多个较大放射状裂隙 ,

与软骨终板部分脱离 ,髓核有明显向纤维环后部突出趋势 ,终

板结构明显破坏 ,与椎体部分脱离 ,生长软骨出现明显裂隙 ,

透明关节软骨消失。

21212 　终板关节软骨下骨髓腔单位面积内血管芽数目变化

　由表 1 可见 ,对照组在自然增龄过程中关节软骨骨髓腔血

管芽数目变化并不显著 ( P > 0105) ,而模型组血管芽数目则

呈明显下降趋势 ;与对照组比 ,2 ,3 个月模型组血管芽数目明

显为低 ( P < 0105) 。

表 1 　异常应力环境下终板血管芽数目变化 ( �x ±s)

Tab. 1 　Change in the amount of blood vessel of endplate

under abnormal stress condition ( �x ±s)

组别 1 个月 2 个月 3 个月

对照组 41. 33 ±16. 29 39. 33 ±7. 20 33. 20 ±17. 81

模型组 22. 50 ±12. 79 24. 00 ±7. 69 3 8. 56 ±4. 06 3

t 值 1. 73 2. 89 3 3. 13 3

注 : 3 两两比较 t 检验 , P < 0101

213 　超微结构观察 　对照组可见大量呈椭圆形的正常软骨

细胞结构 ,核膜完整 ,核染色质均匀分布 ,线粒体无肿胀 ,空泡

变性细胞少见 ,软骨陷窝存在 ,胶原纤维排列紧密整齐。自然

增龄过程中各时间点软骨细胞结构表现基本相似。模型组 :

1 个月时 ,大部分软骨细胞基本显示正常结构 ,软骨陷窝存

在 ,有少量软骨细胞变性 ;胶原纤维排列基本规整 ,仅有少量

胶原纤维排列紊乱。2 个月时有大量软骨细胞发生空泡变

性、轻度固缩 ;胶原纤维排列紊乱、松散。3 个月时空泡变性

软骨细胞数目增多 ,出现大量固缩软骨细胞 ,甚至溶解消失 ;

胶原纤维排列极不规整 ,甚为松散 ,大量胶原纤维溶解。

214 　胶原和 PG分子含量、分布和成分的变化

21411 　胶原含量与分布的免疫组化检测

(1) Ⅰ型胶原含量和分布 : ①对照组 : Ⅰ型胶原在纤维环

外层呈弱阳性信号表达 ,胶原纤维呈规则排列 ,髓核中未见明

显Ⅰ型胶原表达 ,椎体、骨骺有棕黄色强阳性信号表达 (图 22
a) 。②模型组 : 1 个月时纤维环外层呈弱阳性信号表达 ,椎

体、骨骺有棕黄色强阳性信号表达 ;2 ,3 个月时纤维环外层阳

性表达信号有逐渐增强趋势 (图 22b) ;3 个月时纤维环 Ⅰ型胶

原呈松散排列 ,外层呈明显阳性表达信号 ,椎体、骨骺有棕黄

色强阳性信号表达 ,但髓核中未见有表达 (图 22c) 。

(2) Ⅱ型胶原的含量与分布 :对照组各时间点含量和分

布基本相似 ,髓核、软骨终板及纤维环内层呈强阳性表达 (图

32a) 。模型组 :1 个月时髓核、软骨终板及纤维环内层呈阳性

表达 ;2 ,3 个月时髓核、软骨终板及纤维环内层阳性表达程度

逐渐减弱 (图 32b) ;3 个月时髓核、软骨终板及纤维环内层呈

微弱阳性表达。与同期对照组比较 ,模型组 Ⅱ型胶原阳性表

达程度明显为弱 (图 32c) 。

21412 　PG含量、成分的变化

(1) 纤维环和髓核 :表 2 显示 ,对照组各时间点 PG含量

与成分未见显著差异 ( P > 0105) 。模型组 PG总量呈明显下

降趋势。同一时间点模型组 PG总量显著低于对照组 ( P <

01001) 。CS/ KS值早期与对照组无明显差异 ,后期明显低于

对照组 ( P < 0101) 。HA 含量早期有一定升高 ,随后即显著下

降 ( P < 01001) 。

表 2 　纤维环和髓核各时间点 PG含量和成分变化 ( n = 5 , �x ±s)

Tab. 2 　Change in the contents and components of PG in the annulus f ibrosis and

nucleus pulposus in different time ( n = 5 , �x ±s)

类别 处理前
1 个月

对照组 模型组

2 个月

对照组 模型组

3 个月

对照组 模型组

PG总量

(μg/ mg 湿重)
49163 ±3124 50131 ±1193 3918 ±11530 3 47179 ±2117 27175 ±4152 3 # 48115 ±0173 20193 ±1115 3 #

CS/ KS 值 1196 ±0132 1189 ±0116 2119 ±0158 1192 ±0112 1126 ±0127 △# 1166 ±0121 1122 ±0107 △

HA 总量

(μg/ mg 湿重)
28176 ±4126 26178 ±3175 36148 ±2145 △ 27165 ±0192 26133 ±2129 # 29122 ±4125 18105 ±3137 3 #

注 : 3与同一时间点对照组比较 , P < 01001 , △与同一时间点对照组比较 , P < 0101 , #与前一时间点模型组比较 , P < 0105

　　(2) 软骨终板 :表 3 显示 ,对照组家兔颈椎间盘软骨终板

PG总量和各成分比例组成在自然增龄 3 个月过程中未见明

显变化 ( P > 0105) ;模型组 PG总量总体呈下降趋势 ,与对照

组相比 ,早期未见显著性差异 ,后期则明显为低 ( P < 0105) 。

CS/ KS 比值在实验早期有一定程度升高 ,随后直线下降 ,明

显低于对照组 ( P < 0105) 。模型组 HA 含量在各时间点均低

于对照组 ( P < 0105) 。

以上胶原和 PG分子含量和成分的免疫组化和生化测定

分析表明 ,对照组家兔自然增龄过程胶原和 PG无明显变化 ,

而模型组颈椎间盘纤维环外层 Ⅰ型胶原表达增加 ,髓核、软骨

终板和纤维环内层 Ⅱ型胶原表达逐渐减弱 ;髓核和终板 PG

含量减少明显 ,主要以 CS减少为主。

215 　颈椎间盘生物力学性能的变化

21511 　颈椎间盘压缩力学特性改变 　对照组颈椎间盘在自

然增龄过程中抗压缩断裂强度稍有减少趋势 ,模型组则呈明

显下降趋势 ,尤其在2 ,3个月时递减幅度高达70 % ,35 %。
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表 3 　软骨终板各时间点 PG含量及成分变化 ( n = 5 , �x ±s)

Tab. 3 　Change in the contents and components of PG in the endplate in different time ( n = 5 , �x ±s)

类别 处理前
1 个月

对照组 模型组

2 个月

对照组 模型组

3 个月

对照组 模型组

PG总量

(μg/ mg 湿重)
19143 ±1134 17. 08 ±1. 28 16. 58 ±1. 08 19. 92 ±2. 73 13. 37 ±2. 22 △# 20. 19 ±3. 49 8. 71 ±2. 14 3 #

CS/ KS 值 2. 26 ±0. 47 2. 41 ±0. 69 2. 98 ±0. 65 2. 88 ±0. 32 2. 09 ±0. 42 ▲# 2. 01 ±0. 38 1. 19 ±0. 34 ▲#

HA 总量

(μg/ mg 湿重)
18. 42 ±2. 04 17. 02 ±0. 45 14. 42 ±1. 13 △ 16. 78 ±1. 27 10. 00 ±2. 33 △# 15. 71 ±1. 09 11. 27 ±1. 20 △

注 : 3与同一时间点对照组比较 , P < 01001 ; △与同一时间点对照组比较 , P < 0101 ; ▲与同一时间点实验组比较 , P < 0105 ; #与前一时间点实验组

比较 , P < 0105

随着家兔的自然增龄同时造模进程的深入 ,1 个月实验周期 ,

对照组与模型组的抗压强度、断裂时最大形变几乎无差异 ,但

到 2 ,3 个月时 ,对照组和模型组家兔颈椎间盘抗压强度均有

不同程度的减小 ,但模型组较对照组显著 (见表 4) 。

表 5 显示 ,对照组家兔颈椎间盘断裂时的最大形变与时

间无明显关系 ,而模型组则随着时间的延长 ,表现最大形变的

减小。

21512 　颈椎运动节段的扭转力学特性 　对照组颈椎间盘在

自然增龄过程中单位面积抗扭强度并无减少趋势 ,反而在 3

个月时有略微升高 ,模型组则呈明显下降趋势 ,尤其在 2 ,3 个

月时递减幅度高达 70 % ,32 %(见表 6) 。

表 4 　椎间盘各时间点抗压强度变化 ( n = 5 , �x ±s ,N)

Tab. 4 　Changes in the renitency intensity of the intervertebral

disc in different time ( n = 5 , �x ±s ,N)

组别 1 个月 2 个月 3 个月

对照组 340 ±30 207 ±83 180 ±20

模型组 320 ±40 102 ±24 65 ±10

t 0155 6123 3182

注 :1 个月组 P > 0105 ;2 ,3 个月组 P < 0105
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表 5 　终板断裂时最大形变变化 ( n = 5 , �x ±s ,mm)

Tab. 5 　Changes in the maximal distortion of broken endplate

in different time ( n = 5 , �x ±s ,mm)

组别 1 个月 2 个月 3 个月

对照组 414 ±111 415 ±017 413 ±110

模型组 413 ±115 317 ±019 314 ±011

t 0133 2176 3121

注 :1 个月组 P > 0105 ;2 ,3 个月组 P < 0105

表 6 　椎间盘单位面积抗扭强度变化 ( n = 5 , �x ±s ,N·m/ mm2)

Tab. 6 　Change in the anti2torsion intensity of the intervertebral

disc in different time ( n = 5 , �x ±s ,N·m/ mm2)

组别 1 个月 2 个月 3 个月

对照组 1. 20 ±0. 67 1. 35 ±0. 25 1. 57 ±0. 31

模型组 2. 11 ±1. 20 0. 609 ±0. 03 0. 412 ±0. 20

t 0. 29 2. 99 12. 5

注 :1 个月组 P > 0105 ;2 ,3 个月组 P < 0105

另外 ,对颈椎间盘扭转断裂时的损伤类型观察发现 ,对照

组的断裂部位均出现在上椎体下软骨下骨与软骨终板之间 ,

为光滑撕脱 ;而模型组断裂部位则一致地出现在上椎体下软

骨终板 ,软骨终板分别被斜、纵、横型撕裂。

3 　讨论

异常力学环境致使 PG丢失和胶原断裂、软骨细胞功能减

退及椎间盘独特的营养生理因素是导致其退变的主要原因。

椎间盘细胞代谢受多种因素的影响 ,Lotz 等[3 ] 研究发

现 ,椎间盘细胞凋亡的数目与所受应力负荷的大小和时间成

正比 ,在高应力负荷长时间下 ,凋亡细胞广泛发生在髓核中。

本实验中终板关节软骨细胞的电镜观察充分证明了这一点。

过高应力负荷可引起纤维环内层和中层的纤维板层结构变得

紊乱 ,髓核中成簇的脊索细胞变的分散 , Ⅱ型胶原的表达在异

常压力水平受到明显抑制。过高或过低的应力不但可使细胞

化生、代谢障碍甚至死亡 ,还可诱导基质溶解酶类如金属蛋白

酶和 NO 等细胞因子的产生 ,它们可作用于蛋白多糖和胶原 ,

促进基质的降解[4 ] 。

椎间盘的营养生理研究 [5 ]表明终板是椎间盘营养代谢

的主要途径 ,从本实验中可以观察到 ,终板关节软骨及软骨下

骨髓腔血管亦是退变过程中最早出现病理改变的部位 ,表现

为终板关节软骨不断钙化、软骨下骨髓腔血管数目明显减少 ,

管腔变细。Robert 等[6 ]认为营养物质与代谢产物通过终板转

运的最重要因素是钙化软骨的厚度和完整性及软骨下血管的

数量、大小和与终板直接毗邻的骨髓腔多少。Balduni 等 [7 ]通

过对 PG合成途径的研究发现 ,CS 和 KS 都是由己糖通过尿

苷二磷酸 (UDP)途径合成的。己糖转变成半乳糖合成 KS 时

不需消耗氧分 ,而 CS 的合成则必须有氧的消耗才能把己糖

转变成糖醛酸。从一定意义上说 , KS 是缺氧条件下 CS 的功

能性替代产物 ,CS/ KS 比值反映了颈椎间盘内部氧分的变

化。软骨终板钙化加厚 ,软骨下血管数目减少 ,将使氧分、葡

萄糖等营养物质的渗透减少。椎间盘内营养物质的减少及代

谢产物的淤积 ,将使细胞代谢障碍 ,基质 (胶原和 PG) 合成能

力减退 ;同时可激活各种基质降解酶类 ,结果必然是颈椎间盘

细胞的不断坏死和基质含量的不断下降 , PG成分中 CS/ KS

值比逐渐下降[8 ] 。

建立颈椎间盘退变模型是慢性非创伤性损害 ,同时造成

动、静力性力学环境异常 ,病理损害指标明确、稳定、易检测、可

定量 ,能够满足应用基础研究的需要。实验性颈椎间盘退变模

型的基本病理特征 :颈椎间盘的生物力学性能下降、软骨终板

和纤维环内层部分纤维断裂、髓核脱水、固缩、终板关节软骨下

骨髓腔内血管芽数目减少、电镜下可见软骨细胞变性、胶原断

裂。从而得出异常应力环境导致颈椎间盘退变的机制可能是

PG丢失和胶原的断裂导致椎间盘立体网状的功能结构遭到破

坏 ,软骨细胞功能减退 ,终板损害引起营养与代谢环境恶化。
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